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CONJUNTO DE PRUEBA DE FLOTADOR DE VISCOSIDAD ASFÁLTICA -H-1400

SKU: H-1400 | Categorías: Asfalto, Humboldt, Prueba de Flotador | Etiquetas: AASHTO T50, ASTM
D139, H-1400

COTECNO

https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/asfaltos/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/humboldt/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/asfaltos/prueba-de-flotador/
https://www.cotecno.cl/etiqueta-producto/aashto-t50/
https://www.cotecno.cl/etiqueta-producto/astm-d139/
https://www.cotecno.cl/etiqueta-producto/astm-d139/
https://www.cotecno.cl/etiqueta-producto/h-1400/
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se usa para probar el comportamiento de flujo o la consistencia de ciertos materiales bituminosos y productos de alquitrán
mediante una prueba de flotación. Incluye flotador de aluminio calibrado y tres collares de latón. Los componentes
individuales se pueden pedir. Ordena el termómetro por separado.

El conjunto de prueba de flotador de viscosidad asfáltica admite los siguientes estándares: ASTM D139, AASHTO T50

Repuestos

H-1410 Flotador

H-1420 Collares de latón (3 piezas)

Normas

ASTM D139

AASHTO T50 COTECNO

http://test.cotecno.cl/astm-d139/
http://test.cotecno.cl/astm-d139/
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INFORMACIÓN ADICIONAL
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