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MÁQUINA DE PRUEBA DE RESISTENCIA A LA TRACCIÓN / MÚLTIPLE FUNCIONES -
MARCA BELLTRONIC

Descripción:

Este equipo de prueba puede realizar pruebas de tracción, desgarre, prueba de pelado, prueba de unión con
diferentes pinzas para hilo, papel, cinta, película, goma y otros tipos de materiales.

Este equipo de prueba puede realizar pruebas flexibles, pruebas de rasgado, pruebas de pelado, pruebas de
adherencia con varias cinchas para hilados, papel, cintas, películas, hule y otros materiales.

El equipo de prueba universal utiliza el motor para mover el tornillo, para mover los accesorios. Fije la muestra entre
el dispositivo superior e inferior y jale la muestra por el dispositivo superior hacia arriba con la velocidad especificada.
La celda de carga que se conecta con el accesorio superior detectará la fuerza y luego la convertirá en señal de
voltaje a la pantalla de visualización. El valor de la fuerza se mostrará automáticamente en la pantalla.

Todo el hardware de prueba incluido utiliza el motor para impulsar el tornillo, para mover las instalaciones. Configura
la prueba entre los aparatos superior e inferior y la prueba de fuerza de la instalación superior hacia arriba con una
velocidad determinada. La pila que se asocia con el aparato superior detectará el impulso y después de eso cambiará
en señal de voltaje a la pantalla de presentación. La estimación de la unidad se mostrará en la pantalla.

Aplicaciones:

- Deformación bajo carga definida: deformación de prueba bajo carga definida de muestra probada

- Carga bajo deformación definida: carga de prueba bajo deformación definida de la muestra analizada

- El software puede emitir un informe con los resultados para max. fuerza, alargamiento, resistencia a la tracción,
resistencia al pelado, resistencia al desgarro, resistencia a la compresión, etc.

- Esta máquina puede realizar diferentes pruebas según los requisitos del cliente, tales como prueba de pelado,
prueba de rasgadura, prueba de compresión, prueba de flexión con diferentes abrazaderas.
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- Malformación bajo pila caracterizada: pruebe la distorsión bajo pila caracterizada del ejemplo probado

- Apilamiento bajo deformidad caracterizada: Prueba pila bajo desfiguración caracterizada de probeta probada
La programación puede emitir informe con resultados para máx. restricción, extensión, rigidez, calidad de la piel,
calidad de desgarro, calidad de presión, etc.

- Esta máquina puede realizar pruebas distintivas de acuerdo con los requisitos previos del cliente, por ejemplo,
prueba de desprendimiento, prueba de rasgadura, prueba de presión, prueba de torsión con varias llaves

Estándar de diseño:

(incluyendo pero no limitado a)

Ensayo de tracción: ASTM D882 ASTM D 638 / ISO 527-1 / 2
Prueba de flexión ISO-178 / ASTM D 790
Prueba de rasgadura ¼šASTM D 624
Prueba de cáscara: ASTM D 3330
Prueba de compresión: ASTM D 659
otros...

Especificaciones:
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