SISTEMAS AVANZADOS PARA PRUEBAS

Los sistemas avanzados para pruebas han sido disefiados para examinar las propiedades mecéanicos de materiales e
construccién que requieren configuraciones de pruebas avanzadas y sistemas de adquisicidon de datos. Son sistemas
ideales que pueden estar usados por centros de investigacidn, laboratorios de investigacién y desarrollo, y
universidades. Estos sistemas son sistemas modulares que pueden estar personalizados segun los requerimientos y
necesidades del cliente. El equipo es muy facil de usar y permite el usuario configurar y ejecutar las pruebas
rdpidamente.

La ventaja principal del sistema avanzado de pruebas es la modularidad. El equipo principal es el paquete hidraulico
automatico y avanzado con control servo UTC-4850, UTC-4860 y UTC-4870 con una valvula servo y proporcional.
Todos los marcos de carga de compresién, flexién o tensién pueden estar conectados a los paquetes hidraulicos.
Entonces, cualquier configuracién de prueba puede estar disefiada para hacer un gran rango de aplicaciones
incluyendo médulo de elasticidad, relacién de Poisson, tenacidad de fractura, fuerza residual después de pico,
absorcién de energia, triaxial de roca y también pruebas de fallas convencionales.

Los sistemas avanzados para pruebas pueden hacer pruebas bajo control de Carga / Resistencia, Desplazamiento y
Tasa de Tensién dependiendo del paquete hidraulico usado.

Los paquetes hidraulicos automaticos con valvula proporcional UTC-4850 y UTC-4860 y los paquetes hidrdulicos
automaticos con vélvula servo son avanzados y pueden estar usados con cualquier sistema para pruebas y son
ideales para laboratorios de investigaciéon y desarrollo y universidades para hacer pruebas avanzadas con el P.I.D.
Control en lazo cerrado. Pueden hacer pruebas bajo control de carga y desplazamiento. La frecuencia del controlador
P.I.D y Adquisicién de Datos es 1000 Hz. Los paquetes hidraulicos automaticos estan disefiados a suministrar el
aceite requerido a los marcos de carga para cargar, descargar, y pruebas dindmicas de ciclo bajo. Todas las
operaciones del sistema de control y adquisiciéon de datos pueden estar controladas desde la pantalla tactil delantera
de 240x320 LCD o computadora.

El UTC-4850 y UTC-4870 puede controlar hasta 2 marcos de carga diferentes y UTC-4860 y UTC-4880 hasta 4 marcos
de carga. Hay 3 canales andlogos adicionales para otros sensores como celdas de carga, transductores de presién,
transductores de desplazamiento, extensémetros, etc. incorporados en el sistema como una adicién a la celda de
carga (transductor de presién) o el transductor de presién en el marco de carga seleccionado por el usuario.

El paquete hidrdulico automaticamente controla y suministra aceite al marco de carga escogido por el usuario por

Pagina: 1



El tipo de transductor de desplazamiento puede ser el TTL o analogo (tiene que ser el mismo tipo para todos los
marcos de carga)

Las especificaciones principales de los paquetes hidrdulicos UTC-4850 y UTC-4860 son:

e Bomba con Distribucién de 1 litro/minuto (max) 315 Bar, 1.1 kW tasa de motor

e Cargar-Descargar con Exactitud de 1%

e Manteniendo carga constante dentro de 0,01% de resolucién de la carga maxima

e El control de la carga empieza de 2% de la capacidad de carga méxima del sistema

Las especificaciones principales de los paquetes hidrdulicos UTC-4870 y UTC-4880 son:

e Bomba con Distribucién de 5 litro/minuto (max) 280 Bar, 3 kW tasa de motor

e Cargar-Descargar con Exactitud de £0,5%

e Manteniendo carga constante dentro de 0,005% de resolucién de la carga maxima
El control de la carga empieza de 1% de la capacidad de carga méxima del sistema

Todos los paquetes hidraulicos pueden estar conectados a una computadora por medio del puerto Ethernet para
ciclos de pruebas avanzadas, adquisicién de datos y reportando. El médulo de elasticidad, relaciéon de poisson y
parametros de compresibilidad estan facilmente y correctamente evaluados por fijar/montar un transductor de
presién o extensémetros a la muestra. Todos los valores de calibracién de los transductores y también todos los
parametros para la Ultima prueba estdn guardados automaticamente a la unidad de control. Todos los paquetes
hidraulicos incorporan una vélvula de presién de seguridad para cada marco de carga por separado y una unidad de
enfriamiento.

Caracteristicas Principales de Los Paquetes Hidrdaulicos

e 3 canales anéalogos para transductores de desplazamiento, extensémetros, etc. incorporados en el sistema
como una adicién al marco de carga, celdas de carga, transductores de presién o transductores de
desplazamiento

e Amplificadores de Instrumentacién para excitacién del sensor y amplificacion

e 1/65.000 resolucién y 1.000 hz control para cada cana

e Puerto Ethernet para conectar a una Computadora

¢ Indicador Digital LCD de 240x320 pixeles

e Panel para el Operador de Pantalla Tactil

e Puede controlar dos marcos de carga (UTC-4850 y UTC-4870) 6 4 marcos de carga (UTC-4860 y UTC-4880)

e Puede ejecutar carga, desplazamiento, o pruebas controladas por tensién. Para aplicaciones después de pico,
UTC-4870 o UTC-4880 tiene que estar seleccionado.

e Software gratuito para PC para control de pruebas y reportes avanzados imprimibles

e Control de la tasa de avance desde 0.01 kN/s a 100 kN/s (dependiendo de la rigidez del espécimen)

e Soporte Multi-LingUe

e Reloj/Fecha en Tiempo Real

Adquisicion de Datos & Software para PC

Los sistemas avanzados para pruebas pueden estar controlados (comandos Iniciar, Parar) por una computadora con
el Software (gratis). Este Software provee adquisicién de datos y mantenimiento para compresién, flexién, y pruebas
de fraccionamiento de tensién en toda la ejecucién de la prueba para los paquetes hidraulicos avanzados UTC-4850,
UTC-4860, UTC-4870 y UTC-4880.

El software es capaz de manejar la maquina para control de carga, desplazamiento, o control de tensidn. El tipo de
grafico o tasa de la prueba puede estar cambiado sobre la marcha. El usuario puede ajustar los valores de carga o
desplazamiento para hacer la méquina esperar hasta el siguiente comando. Funciones de ingenieria de médulo de
elasticidad, relacion de Poisson, valor de rendimiento y energia (para UTC-4870 y UTC-4880) estdn automaticamente
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diferentes tipos de mddulos de elasticidad que se llama mddulo de tangente, lineal, y secant. También calcula la
relacién de Poisson. Puede ajustar los aumentos de control en lazo cerrado, hacer una calibracién del transductor de
presién o celda de carga. Tiene una funcién de facil chequeada de calibracién y la maquina espera en %2, %5, y %10
de la capacidad maxima para chequear la calibracién.

La velocidad de prueba o modo (desplazamiento y control de carga) puede estar cambiados por usar los botones muy
facilmente durante la prueba.

Las funciones avanzadas para mantenimiento del base de datos provee una navegacién facil de todos los datos
guardados. Los certificados de los resultados de prueba incluyen toda la informacién descriptiva. Por eso, los
parametros de prueba pueden estar puestos y detalles sobre la prueba como informacién del cliente, tipo de prueba,
tipo de espécimen, informacién del usuario y otra informacién requerida puede estar introducida e impresa también
como un reporte de prueba y grafico. Los resultados estéan exportados a Microsoft Excel con fines de investigacion
avanzada. Los datos también pueden estar filtrados para obtener resultados intuitivos. El Software prepara un
reporte de resumen.

Las siguiente pruebas pueden estar hechas con el Software con las maquinas adecuadas. También, prepara un
reporte de resumen.

Codigo Estandar Descripcion
EN 12390-3 Resistencia a Compresion de Cilindros o Cubos de Concreto
EN 12390-5 Resistencia a Flexién de Vigas de Concreto

EN 1340 Resistencia a Flexién de Bordillos de Concreto
EN 12390-6 Resistencia a Fraccionamiento de Tensién de Cilindros o Cubos de Concreto
EN 1338 Resistencia a Fraccionamiento de Tensién de Bloques para Pavimento de Concreto
Resistencia a Compresién de Unidades de Albafileria (Arcilla, Concreto con Peso Denso
EN 772-1 y Liviano, Agregados y Autoclave Aireado, Piedra Natural y Manufacturada, Silicato de
Calcio)
EN 13748-1 Resistencia a Rotura/Carga de Azulejo de Terrazo para Uso Interno
EN 13748-2 Resistencia a Rotura/Carga de Azulejo de Terrazo para Uso Externo
EN 538 and EN 491 Resistencia a Flexién de Arcilla o Tejas de Concreto
EN 196-1 Resistencia a Compresiéon de Morteros de Cemento Hidraulico
EN 196-1 Resistencia a Flexién de Morteros de Cemento Hidraulico
EN 12504-1 andEN

Resistencia a Compresion de Especimenes de Nucleos de Concreto
12390-3

e Soporte Multi-Lingle y Interfaz Personalizable para el Usuario

e Capacidad de Guardar 24 resultados de prueba de diferentes especimenes en una carpeta

e Datos Graficos en la pantalla estdn refrescados simultaneamente durante el procedimiento de prueba
e Puede guardar textos frecuentemente usados en la memoria y retirarlas/accesar cuando sea necesario
e Capaz a accesar y usar datos de pruebas previamente hechas

e Puede editar los parametros de prueba del equipo de prueba por medio del Software

e Salidas gréaficas y reporte pueden estar guardados como una tabla de MS Excel

e Libertad Maxima a Editar Plantillas de Reportes de Graficos

Cédigo
Estandar
BS-1881 parte
121

Descripcién

Mdédulo Estatico de Elasticidad
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Rendimiento de Flexién de Concreto Reforzadocon Fibra (Usando Una Viga con Carga en

ASTM C 1609
Tres Puntos)
EN 14651 Método de Prueba para Concrete con Fibra Metdlica Midiendo la resistencia a tension de
flexién (limite de proporcionalidad (LOP), residual)
Resistencia a Flexién (pico inicial, Gltimo y residual) de especimenes de vigas reforzadas
EN 14488-3 i
con fibra
Ensayos de Concreto — Parte 9: Determinacién de Deslizamiento de cilindros de concreto
ISO 1920-9 ,
en compresién
Ensayos de Concreto — Parte 10: Determinacién de mdédulo estatico de elasticidad en
ISO 1920-10

compresioén
EN 15630-1 yEN
ISO 6892-1
EN ISO 6892-1 Ensayo de Tension de Materiales Metalicos
Ensayos de Concreto — Parte 13: Determinacién de médulo estatico de elasticidad en
compresion

Ensayo de Tensién de Barras de Armado Corrugadas de Acero

EN 12390-13
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https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/hormigon/concreto/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/hormigon/prensas-de-hormigon/
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